
• Documentación fotográfica

• Foliación

• Limpieza mecánica de la suciedad superficial. Eliminación de antiguas anotaciones de 
grafito.

• Desmontaje

• Reintegración manual de cortes, desgarros y lagunas del soporte celulósico, con tisú 
japonés Tengujo (6 gramos), papel Kuranai (28 gramos), y adhesivo metilcelulósico.

• Refuerzo de los márgenes con el mismo tisú.

• Alisado.

• Montaje y cosido de los cuadernillos siguiendo la estructura del original

  Antes de la intervención.                                                          Después de la intervención.










                       Eliminación de antiguas anotaciones de grafito en la portada.

Cuéntame cuándo pasó...
Nº 1

Resumen de la intervención de restauración

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

ETAPAS DE LA INTERVENCIÓN



                                        Reintegración de las lagunas del soporte celulósico

                   Reintegración de desgarros
                                  

Restauración de los dobleces del soporte

Informe por cortesía de Teresa  González Suarez.
Conservadora-Restauradora de Documento Gráfico


